
 

 

 

 

 

Ackrediteringens omfattning XR Berg och Maskin AB Laboratorium 

 

 SS-EN 932-1:1997 Ballast – Generella metoder – Del 1: Metoder för provtagning 
 

 SS-EN 932-2:1999 Ballast – Generella egenskaper – Del 2: Metoder för neddelning av 
laboratorieprov 
 

 SS-EN 933-1:2012 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 1: Bestämning av 
kornstorleksfördelning – Siktning 
 

 SS-EN 933-3:2012 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 3: Bestämning av kornform – 
Flisighetsindex 
 

 SS-EN 933-4:2008 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 4: Bestämning av kornform –      
LT-index 
 

 SS-EN 1097-5:2008 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 5: Bestämning av 
vattenkvot genom torkning i ett torkskåp 

 

 

 


